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ltem Descripcion Cadigo Certificado
1 CONECTOR TEE 10D X %" NPTH CENTRAL 7751612 AZ-290
Componentes Material Certificado
CONECTOR TEE 10D X %" NPTH CENTRAL AISI 316L AZ-290

Protocolo de ensayo :

Tipo Presion de | Estado | Presion de prueba | Estado Tiempo
trabajo

Hidraulico 1 6.000 PSI Ok 9.000 PSI Ok 60 segundos

Dimensional:

Se controlaron las roscas con el calibre correspondientes dando como resultado satisfactorio. Se
controlaron también la rugosidad superficial y las dimensiones generales dando un resultado satisfactorio.

Visual/Funcional:
Se controlaron la porosidad, rebarbas, ensamblado, terminacion superficial y su funcién mecanica dando
como resultado: satisfactorio

Observaciones : los cuerpos comprendidos dentro de las pruebas hidraulicas fueron ensamblados con virolas,
tuercas y tubo de nuestra propia comercializacion.

Se certifica que las piezas descriptas fueron construidas de acuerdo a lo indicado en nuestros estandares internos, que se cumplen de
acuerdo a un sistema de Gestion de Calidad certificado ISO 9001:2015, manteniendo en archivo los certificados correspondientes a cada
material.
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CHANDAN STEEL LIMITED

: : {GOVT. OF INDIA RECOGNISED EXPORT HOUSE) -
B, IS 5071 : 206 CERTIFICATE Ne. 04 100 011022-E3 :
muomca.mmmu 5. PATKAR MARG, MUMBAL 40007, INDIA WORKS: PlotNo. 35, G.1, D.'C,, Umhe:g
Tel: 91-22- 66290500, Fax.: $1-22-66290633¢ i Dist Valsad, Gujarat - 356 371,
Wibsite : www.chandansteeLoet Q w F e o STl S260- 308 9999 Fax. 91260 300 9672
Bmail  : csléchandansteelnet 5 O) YU Y Emuil' : expons@chandansteclnet
Lfc. No: B 2
L/e. Date: - F324 QC 09702 /10.12.2012
MILL TEST CERTIFICATE ' P
APERANM - Test Certificate No. : EXP/00445 - 17/2014-2015
AV DESCARTES 4200 _|Date of Isaue : 13.08.2014 :
B1667 AYF PQE. IND. TORTUGUITAS P2.0. No. $ - :
JARGENTINA : SC_No. & Date : 14-15/00158, Dt.15.05.2014 -
Invoice No. & Date : EXP/00445/2014-15 Dt.13.08.2014
PRODUCT DESCRIFTION - LENGTH ‘Net Wt.
STAINLESS STEEL ROUND BARS Ordered Actual : =
6.0-61Mus. | 6.0- 61 Mirs. i
Grade Size ‘ Process Route
Heat No. i ~ Tolerance e
AISI mm Electric Melting, A.O.D. Refining,
CH-866 316L 41.20 mm h9 Continugus Casting: -
' ' CHEMICAL COMPOSITION (Weight %) f
c|{si|mM | p s [Bc Bl nm | Cu T N
Mo | -] - ] - - | - FSNeoy { 28 % wep0 | 00 - -
" Max |0.030] 100 | 200 | 0.045 § .0.030.-| 18.00 - |- 3.00:) 1400 e 1]
.| Results {0.021| 039 [ 173 | o037 | oo2. |- 1705 | 203 |:-1012 | . il -
: MECHANICAL PROPERTIES :
Specified|  Yield Strength Tensile Strength. |..: Elongation -. _ Reduction of area i{nrdness
" Value | Nfmm’/MPa(Rp0.2) | N/mm¥MPa(Rm)- | . ML | . n. {HE}
Min. 170 . 485 | : 40 : e
Max. - . = & . -
‘Results | - 330 638 3 - 73 195-198
Remarks:
.11, Smooth Turned and Polished. : 2. Solution annealed at 1050 °C.

3. PMI test done 100% & found Satisfactory.

4, The material is fully killed and calcium treated.

5, Material is free from radic-active contamination,

6. The material conforms to ASTM A276 - 13 specifications.

7. The material is manufactured /melt in Chandan Steel Mill and i3 of Indian Origin.
BUNDLENO.: 37 COLOUR: GREY
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