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Industrias Nelson

Av. Rivadavia 12140 — Ciudadela — Buenos Aires
info@industriasnelson.com.ar / www.industriasnelson.com.ar
T.E. 0800-333-4237

ltem Descripcion Cadigo Certificado
1 CONECTOR RECTO M 2" JIC X 1” NPT 68SX0816 AA-749
Componentes Material Certificado
CONECTOR RECTO M 2" JIC X 1” NPT AISI 316l AA-749

Protocolo de ensayo :

Tipo Presion de | Estado Presién de prueba Estado Tiempo
trabajo

Hidraulico 1 6.000 PSI Ok 9.000 PSI Ok 60 segundos

Dimensional:

Se controlaron las roscas con el calibre correspondientes dando como resultado satisfactorio. Se
controlaron también la rugosidad superficial y las dimensiones generales dando un resultado satisfactorio.

Visual/Funcional:
Se controlaron la porosidad, rebarbas, ensamblado, terminacién superficial y su funcién mecanica dando
como resultado: satisfactorio

Observaciones :

Se certifica que las piezas descriptas fueron construidas de acuerdo a lo indicado en nuestros estandares internos, que se cumplen de
acuerdo a un sistema de Gestion de Calidad certificado ISO 9001:2015, manteniendo en archivo los certificados correspondientes a cada
material.
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VIRAJ PROFILES LIMITED (SRM Division)
Works: SURVEY NO.- 25/1, 25/2, 26 & 34, Village- MAAN, Taluka- PALGHAR, Dist.- PALGHAR, MAHARASHTRA 401 506, INDIA,
c-mail- vielgc@viraj.com

(A02) INSPECTION CERTIFICAT MILL TE. EPO

06)CUSTOMER : nufacturer's UM NO 1053832/11
LCAL ACEROS 8.4, Symbaol (A04) 2) DATE 3.07 201
CATAMARCA, 1527 w ATER! L SPLEC
BIS24ESI-LANUS OESTE B02) GRADE AIST 316
PROVINCIA DE BUENOS AIRES NMENSIONAL 11
BO1): STAINLES L BRIGH (BO4) ELIVERY CC DITION COLD DRAWN
AOTYORDER NO: J-2589 AD9)Article N
(BO9-BIDITEM DESCRIPTION LENGTH {(B08) PIEC  (Nos) NET WEIGHT(T (B 7) HEAT NO
N 36.000 M 5.00 - 5. 0.858 112094
ie No 1128103
_ C71 IE HICAL N 18

LE ENT %C N Yol

15500 0.4000 0.0250
MECHANICAL 1 ROPERTI

Inspection
No e
(CiD Yeild St (Ci3 fon of ¢ Hardness
Tensile Rp=0.2% Rp 1% Elongation%
Stren nth
M 41 HBW

661.00 00 35.00 67.00 196

0 )Product larkisg . GRADE, HEATNO, L INSPECTOR STAM

1ATERIAL CONFIRMS TO ASTM A276/A276M-17 COND A,
NTERGRANULAR CORROSION TEST SATISFACTORY AS PER ASTM A262-15 PRACTICE E.
'ERTIFIED AS PER BN 10204-3.1,

REMARKS : MINIMUM SOLUTION ANNEALING TEMPERATURE 1050°C, SOAKING TIME 01 HR/INCH WATERQ  ° "CHED,
MATERIAL I8 FREE FROM MERCURY CONTAMINATION, FREE FROM WELD OR WELD REPAIRS.
WE CONFIRM THAT THE MATERIAL HAS BEEN TESTED AND FOUND TO BE FREE FROM RADIOACTIVE CONTAMINATION,

we certify that the above vaerial has been inspected and tested and complies with the order/contract and Is of Indian origin
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